
 
 

Numeri-
sches 
Kurz-

zeichen 

Chemisches 
Kurzzeichen 

USA 
AWS 5.11 

AWS A5.14/ 
A5.14M-97 

 
JIS 3224 

 
JIS Z3334: 

1999 

 
DIN 1736 

 
DIN 

1736: 
1985 

BS 
2901-5: 

1990 

Nickel 
Ni 2061 NiTi 3 ENi-1 ERNi-1 DNi-1 YNi-1 EL-NiTi3 2.4155 NA32 
Nickel-
Kupfer         

Ni 4060 NiCu30Mn3Ti ENiCu-7 ERNiCu-7 DNiCu-7 YNiCu-7 EL-NiCu30Mn 2.4377 NA33 
Ni 4061 NiCu30Mn3Nb   DNiCu-1 YNiCu-1    
Ni 5504 NiCu25Al3Ti  ERNiCu-8      
Nickel-Chrom 
Ni 6072 NiCr44Ti  ERNiCr-4      
Ni 6076 NiCr20  ERNiCr-6    2.4639 NA34 
Ni 6082 NiCr20Mn3Nb  ERNiCr-3  YNiCr-3 EL-NiCr19Nb 2.4806 NA35 
Ni 6231 NiCr22W14Mo ENiCrWMo-1       
Nickel-Chrom-Eisen 
Ni 6002 NiCrFe18Mo9  ERNiCrMo-2  YNiCrMo-2   NA40 
Ni 6025 NiCr25Fe10AlY        
Ni 6030 NiCr30Fe15Mo5W  ERNiCrMo-11    2.4659  
Ni 6052 NiCr30Fe9  ERNiCrFe-7      
Ni 6062 NiCr16Fe8Nb ENiCrFe-1 ER-NiCrFe-5 DNiCrFe-1 YNiCrFe-5    
Ni 6092 NiCr16Fe12NbMo ENiCrFe-2  DNiCrFe-2  EL-NiCr15FeNb   
Ni 6093 NiCr15Fe8NbMo ENiCrFe-4    EL-NiCr15MoNb   
Ni 6094 NiCr14Fe4NbMo ENiCrFe-9       
Ni 6095 NiCr15Fe8Nb MoW ENiCrFe-10       
Ni 6152 NiCr30Fe9Nb ENiCrFe-7       
Ni 6176 NiCr16Fe6        
Ni 6182 NiCr15Fe6Mn ENiCrFe-3  DNiCrFe-3  EL-NiCr15FeMn   
Ni 6333 NiCr25Fe16CoNbW        
Ni 6601 NiCr23Fe15Al  ERNiCrFe-11    2.4626 NA49 
Ni 6701 NiCr36Fe7Nb        
Ni 6702 NiCr28Fe6W        
Ni 6704 NiCr25Fe10Al3YC        
Ni 6975 NiCr25Mo6  ERNiCrMo-8  YNiCrMo-8    
Ni 6985 NiCr22Fe20Mo7Cu2  ERNiCrMo-9      
Ni 7069 NiCr15Fe7Nb  ERNiCrFe-8      
Ni 7092 NiCr15Ti3Mn  ERNiCrFe-6  YNiCrFe-6   NA39 
Ni 7718 NiFe19Cr19Nb5Mo3  ERNiFeCr-2    2.4667 NA51 
Ni 8025 NiFe30Cr29Mo     EL-NiCr28Mo 2.4656  
Ni 8065 NiFe30Cr21Mo3  ERNiFeCr-1  YNiFeCr-1   NA41 
Ni 8125 NiFe26Cr25Mo      2.4655  
Ni 8165 NiFe30Cr25Mo     EL-NiCr26Mo   
Nickel-Molybdän 
Ni 1001 NiMo28Fe ENiMo-1 ERNiMo-1 DNiMo-1 YNiMo-1   NA44 
Ni 1003 NiMo17Cr7  ERNiMo-2      
Ni 1004 NiMo25Cr5Fe5 ENiMo-3 ERNiMo-3  YNiMo-3  2.4702  
Ni 1008 NiMo19WCr ENiMo-8 ERNiMo-8      
Ni 1009 NiMo20WCu ENiMo-9 ERNiMo-9      
Ni 1062 NiMo24Cr8Fe6        
Ni 1066 NiMo28 ENiMo-7 ERNiMo-7  YNiMo-7  2.4615  
Ni 1067 NiMo30Cr ENiMo-10 ERNiMo-10      
Ni 1069 NiMo28Fe4Cr        
Nickel-Chrom-Molybdän 
Ni 6002 NiCr22Fe18Mo ENiCrMo-2  DNiCrMo-2  EL-NiCr22Fe18Mo   
Ni 6012 NiCr22Mo9      2.4886  
Ni 6022 NiCr21Mo13Fe4W3 ENiCrMo-10 ERNiCrMo-10      
Ni 6024 NiCr26Mo14        
Ni 6030 NiCr29Mo5Fe15W2 ENiCrMo-11       
Ni 6057 NiCr30Mo11  ERNiCrMo-16    2.4635  
Nickel-Molybdän 
Ni 1001 NiMo28Fe ENiMo-1 ERNiMo-1 DNiMo-1 YNiMo-1   NA44 
Ni 1003 NiMo17Cr7  ERNiMo-2      
Ni 1004 NiMo25Cr5Fe5 ENiMo-3 ERNiMo-3  YNiMo-3  2.4702  
Ni 1008 NiMo19WCr ENiMo-8 ERNiMo-8      
Ni 1009 NiMo20WCu ENiMo-9 ERNiMo-9      
Ni 1062 NiMo24Cr8Fe6        
Ni 1066 NiMo28 ENiMo-7 ERNiMo-7  YNiMo-7  2.4615  
Ni 1067 NiMo30Cr ENiMo-10 ERNiMo-10      
Ni 1069 NiMo28Fe4Cr        
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Nickel-Chrom-Molybdän 
Ni 6002 NiCr22Fe18Mo ENiCrMo-2  DNiCrMo-2  EL-NiCr22Fe18Mo   
Ni 6012 NiCr22Mo9      2.4886  
Ni 6022 NiCr21Mo13Fe4W3 ENiCrMo-10 ERNiCrMo-10      
Ni 6024 NiCr26Mo14        
Ni 6030 NiCr29Mo5Fe15W2 ENiCrMo-11       
Ni 6057 NiCr30Mo11  ERNiCrMo-16    2.4635  
Ni 6059 NiCr23Mo16 ENiCrMo-13 ERNiCrMo-13   EL-NiCr22Mo16   
Ni 6200 NiCr23Mo16Cu2 ENiCrMo-17 ERNiCrMo-17    2.4607  
Ni 6205 NiCr25Mo16        
Ni 6275 NiCr15Mo16Fe5W3 ENiCrMo-5  DNiCrMo-5     
Ni 6276 NiMo16Cr15Fe6W4 ENiCrMo-4 ERNiCrMo-4 DNiCrMo-4 YNiCrMo-4 EL-NiMo15Cr15W  NA48 
Ni 6452 NiCr19Mo15     EL-NiCr19Mo15 2.4839  
Ni 6455 NiCr16Mo16Ti ENiCrMo-7 ERNiCrMo-7   EL-NiMo15Cr15Ti 2.4611 NA45 
Ni 6620 NiCr14Mo7Fe ENiCrMo-6       
Ni 6625 NiCr22Mo9Nb ENiCrMo-3 ERNiCrMo-3 DNiCrMo-3 YNiCrMo-3 EL-NiCr20Mo9Nb 2.4831 NA43 
Ni 6627 NiCr21MoFeNb ENiCrMo-12       
Ni 6650 NiCr20Fe14Mo11WN  ERNiCrMo-18    2.4849  
Ni 6686 NiCr21Mo16W4 ENiCrMo-14 ERNiCrMo-14      
Ni 6985 NiCr22Mo7Fe19 ENiCrMo-9       
Ni 7725 NiCr21Mo8Nb3Ti  ERNiCrMo-15      
Nickel-Chrom-Kobalt 
Ni 6160 NiCr28Co30Si3        
Ni 6617 NiCr22Co12Mo9 ENiCrCoMo-1 ERNiCrCoMo-1    2.4627 NA50 
Ni 7090 NiCr20Co18Ti3       NA36 
Ni 7263 NiCr20Co20Mo6Ti2       NA38 
Nickel-Chrom-Wolfram 
Ni 6231 NiCr22W14Mo2  ERNiCrWMo-1      
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